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Transient plane heat source method is used to measure the thermal
conductivity of polyurethane foams of different densities
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（2） ： （HOT DISK ）——ISO 22007-2-2008。	
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（4） ：45、65、80、100、130、150、200 250 kg/m 。/0"# p 3
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